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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser 
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. 
Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 
Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT. 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. 
Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelUavb.aspx einsehen. 

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. 
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren. 
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Untersuchung nach Pflanzenkohle gemäß European Biochar - . 1 Sonnenerde Pflanzenkohle 
Certificate (Auswahl) ,Probenbezeichnung Charge 2016 

--- - -- . -- - - ------ 
Grenzwerte Labornummer 116065659 

:a;;;t~~-- -~--~-==:~~;~it~~:-- _G~-~~!~~t;1~~:(FR-JEO: ~- ~~~-=~~~-- ,-~ 7--= 
spezifische Oberfläche 
BET-Verfahren 

1--------- --- - --- --- 
Reindichte 
¡-------- --------~~m3 
Wasserhaltekapazität 

Gesamtwasser 
~- --- --- ------ --- 

Flüchtige Bestandteile 

m2/g 

Ma.-% 

Ma.-% 

Ma.-% 

---·--------------!-----J--------1---+---------------1---------- --- - -- - 
Aschegehalt 550 ºC Ma.-% O, 1 analog DIN 51719 (FR-JE02) 43,2 
-- - ---- ·- ---- --1---- -- -- -1-----·--'--·-'------1---'---- 
Aschegehalt 815 ºC Ma.-% O, 1 DIN 51719 (FR-JE02) 33,3 ---------- -- ·-- ·- - -~------------- ---- 

--- -- --------------+-------- 
Brennwert (Ho, V) kJ/kg 200 
!------'---'--- -- -~-- ·--- -- 

Heizwert (Hu, p)_ ----·---t-kJ __ lk_g 20_0 _ 

Wasserstoff ------- 
~oh~en~toff gesamtJ_TC) 
Stickstoff ges~m! __ 
Sauerstoff (Diff.) 
Carbonat-C02 

0,1 
-------- +---1 

0,2 

H/C Verhältnis (molar) ----- - -- -· --- -- ---- - - 

pH-Wert (CaCl2) 

Ma.-% 
Ma.-% 
Ma.-% 
-C--- 

Ma.-% --- -~;__ _ 
Ma.-% 
Ma.-% 

ohne 

Ma.-% 

ohne 

0,1 

0,2 

0,05 

0,4 

> 50 

< 0,6 

DIN 66132/ISO 9277 (SS26 /f) 
·-Í--· -- --- ·--------' --- 

DIN 66137 (SS26 /f) --------· --- -- - -- - -------- 
_ ~~- E~SO_ 142~0nha_ng AJ_SB99 /f) 

- - -- ---L--- --- - 

16,7 --------- ----- 

DIN 51900 (FR-JE02) 
--1------------------ 

< 0,6 berechnet (FR-JE02) 

13205 
berechnet nach DIN 519~FR-~~922.___ __ 12717 

----+------ ·---·- -- --1------ --- 

DIN 51732 (FR-JE02) 0,66 
-- - -- --- ------- ---- 

40,3 --· --- - > 50 DIN 51732 (FR-JE02) 
----- ---- 
DIN 51732 (FR-JE02) 1, 13 

--------- --------'- -- 
DIN 51733, berechnet (FR-JE02) 0,3 

-------------- -- ----- --- -- 
DIN 51726 (FR-JE02) 11,85 

----1--- ~---- ----- 

berechnet (FR-JE02) L 37, 1 

0,20 
H/Corg Verhältnis (molar) ohne < 0,7 < 0,7 berechnet (FR-JE02) 

1---_,c_----~----'------ -- -- - ----- -- ---- 
0/C Verhältnis (m_o_la_r'-) -~hne _ < 0,4 < 0.4 berechnet (FR-JE02) --~ 0,01 

1---------------- - -----------------l.--------- - - 
Schwefel gesamt 
-------- --------~-- ------ - 0,03 

---------- ----- -- --- ·- -- 

0,21 

DIN 51724-3 (FR-JE02) 0,14 

--- 
9,8 

--1--- 

122 

2,02 
140,8 

19,4 

50,4 
38,8 

15393 
15228 

0,77 
47,0 
1,32 
0,4 

13,81 
43,2 

0,20 
0,21 
0,006 

0,16 

s 10 S 10 DIN ISO 10390 (FR-JE02) 
Leitfähigkeit µSlem 5 BGK Kapitel Ill. C2 (FR-JE02) 1430 ---------- --1---------1----l-------'---__:__ ·----- - -- 
Salzgehalt g/kg 0,005 ------ ---------·-- - 
Salzgehalt, berechnet g/l 

::~,::~:;:;.:::;:,~:::::~~-et~ri_e_ --T~G~A~-9-5~0~·-c_ -_-_-_-_ -_ --'-:--~~n_e~~--:º~·-º __ º_

5

__¡__: -~-~--__¡__----~~~:G_G_A_K~:-º_,:~i:_e_4_

1 

~-"'-~-~) (FR ,,_º __ 

2

)---~ -,ieh~~;l,ge~ : __ '·'' · · ·· 1 

BGK Kapitel Ill. C2 (FR-JE02~--- -~---7~_7__ --~,8~- _ 

Bestimmung aus dem Mikrowellendruckaufschluss nach DIN 22022-1 (FR-JE02) 
~----- - -- -- --- -- 
Blei 
Cadmium 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 
c------ 
Chrom 
Bor 
Mangan _ 

git 
git 
git 
git 

,--------------- 
git 
git 
git 
mg/kg 
mg/kg 

2 
0,2 

1 
1 

0,07 
1 

-------- ~~~ -~~; ~~¡~g¡fü~1~-~=-- ~-~ _J_<~'~ 
< 1 < 1 DIN 22022-4 (FR-JE02) - I:~< O 07 

< 400 - < 400 DIN EN IS017294-2 (FR-JE02)- --- ~ - - ---¡'3 - - 
- -~-90- <80 DIN EN ISO 1729¡-2 (FR-JE02)___ - ---_ -- - ª _ 

D~N EN ISO 17294-2 _(F~-JEO~ _ _ I _ - _ _ -- - -:¡;¡- 
DIN EN ISO 17294-2 (FR-JE02) - 100 
- --- -- --- - --- -- 


